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ELSEC, REKAWICE ELEKTROIZOLACYJNE
INSTRUKCJA UZYTKOWANIA

PRZEZNACZENIE | CHARAKTERYSTYKA

Rekawice elektroizolacyjne ELSEC sa przeznaczone do stosowania wytacznie do celéw elektrycznych jako podstawowy

sprzet ochrony osobistej do prac pod napieciem do 1 kV lub jako dodatkowy sprzet ochronny przy napieciu wyzszym od 1 kV.

Rekawice elektroizolacyjne ELSEC sag rekawicami pieciopalcowymi o anatomicznym ksztafcie, produkowanymi
z wysokogatunkowego lateksu naturalnego. Kazda rekawica ma swdj indywidualny numer i badana jest elektrycznie
na sterowanym komputerowo stanowisku pomiarowym. Raport z przeprowadzonych badan dotaczany jest do kazdej rekawicy.
Ergonomiczny ksztalt i elastyczno$¢ rekawicy umozliwia swobodng prace z wktadkami przeciwpotnymi oraz ochronnymi
rekawicami skérzanymi.

Rekawice elektroizolacyjne ELSEC posiadajg wg. PN-EN 60903:2006 kategorie RC i charakteryzujg sie zwiekszong
odpornoscig na:
R — odporne na dziatanie kwasu, oleju, ozonu;
C - odporne na skrajnie niska temperature.

Kategoria R faczy cechy kategorii A, Hi Z:

A — odporne na dziatanie kwasu;

H — odporne na dziatanie oleju;

Z — odporne na dziatanie ozonu;

Rekawice ELSEC produkowane sg w pieciu klasach okreslajacych wymagania napieciowe:

-00 (2,5kV), 0 (5kV), 1 (10kV), 2 (20 kV), 3 (30 kV)

Rekawice elektroizolacyjne ELSEC produkowane sg w trzech rozmiarach uzytkowych: 9, 10 11.

DOPUSZCZENIA

e sg zgodne z przepisami dyrektywy Rady 89/686/EWG wprowadzonej w Polsce na mocy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002
roku (Dz. U. nr 166, poz. 1360) i rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku (Dz. U. z 2005 r.

Nr 259, poz. 2173) oraz normag krajowg PN-EN 60903:2006, transponujaca europejska norme zharmonizowang
EN 60903:2003+AC2:2005 dla srodkéw ochrony indywidualnej,

e sgidentyczne ze srodkami ochrony indywidualnej bedacymi przedmiotem certyfikatu oceny typu WE nr WE/S/878/2007
z dnia 12.02.2007 roku wydanego przez CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY — PANSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa.

e zgodnie z oceng wtasciwosci elektrostatycznych nr KDB 11.E.036.p z dn. 05.04.2011 wydang przez Gtdwny Instytut
Gornictwa, Kopalnia Doswiadczalna ,Barbara” ul. Podleska 72, 43-190 Mikotéw, nie stwarzajg zagrozen od
elektrostatycznosci statycznej, moga by¢ stosowane na terenie podziemnych zaktadéw goérniczych w wyrobiskach
zaliczonych do stopnia niebezpieczenstwa wybuchu metanu ,b” i ,c”, (Dz. Ustaw nr 219 poz. 2227 z 2003, z dn. 20.09.2004
§ 12) i klasy ,A” i ,B” zagrozenia pytu weglowego (zgodnie z Dz. Ustaw nr 94 poz. 841, z dn. 14.06.2002 § 25)

e spetniajg wymagania § 670 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 28.06.2002 roku z pézniejszymi zmianami
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego
w podziemnych zaktadach gérniczych (Dz. Ustaw nr 139 poz. 1169 z 2002 i Dz. Ustaw nr 124 poz. 863 06.2006)

e Producent o$wiadcza, ze kazda rekawica przeznaczona do handlu uzyskata pozytywny wynik badan elektrycznych
wykonywanych przez komérke kontroli jakosci zgodnie z norma PN-EN 60903:2006.

PARAMETRY TECHNICZNE | WYMAGANIA REKAWIC ELEKTROIZOLACYJNYCH ELSEC ZGODNIE
Z PN-EN 60903:2006.

Typ (Type) ELSEC 2,5| ELSEC 5 | ELSEC 10 | ELSEC 20 | ELSEC 30

Klasa/Kategoria, wg. normy PN-EN60903:2006 00/RC 0/RC 1/RC 2/RC 3/RC
Wartosci max. napiecia | Napigcie przemienne V, wartos¢ skuteczna 500 1000 7 500 17 000 26 500
uzytkowania rekawic  Naniecie stafe V 750 1500 11250 | 25500 | 39750

Napiecie probiercze kV, warto$¢ skuteczna 2,5 5 10 20 30
Badania napigciem Maksymalny prad uptywu, mA wartosc skuteczna, 12 12 14 16 18
przemiennym (badanie wyrobu)

Napiecie wytrzymywane kV, wartos¢ skuteczna 5 10 20 30 40
Badania napieciem Napiecie probiercze kV, wartos¢ srednia 4 10 20 30 40
stalym Napiecie wytrzymywane kV, warto$¢ $rednia 8 20 40 60 70
Dtugos$é, mm 360 360 360 360 360
Rozmiar 9,10, 11 9, 10, 11 9, 10, 11 10, 11 10, 11
Mankiet Prosty Prosty Prosty Prosty Prosty




ZALECENIA | OGRANICZENIA W STOSOWANIU

e Napiecia, przy ktorych sa uzytkowane rekawice nie moga przekraczaé wartosci granicznej odpowiedniej dla danej klasy
rekawic.

¢ Nie nalezy uzytkowac rekawic, w tym rekawic magazynowanych, jesli od daty ostatniego badania uptyneto wiecej niz 6
miesiecy.

¢ Nie nalezy uzywac rekawic uszkodzonych lub nieszczelnych. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co do stanu rekawic nie
nalezy ich uzywac lecz podda¢ badaniom kontrolnym. Jesli rekawice zostaty zamoczone lub zawilgocone nalezy je starannie
wysuszy¢ w temperaturze nie przekraczajacej 65 °C i pokry¢ talkiem.

e Badania kontrolne rekawic nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-EN 60903:2006. Rekawice klasy 1, 2 i 3 powinny zostaé
poddane badaniom elektrycznym, podczas gdy rekawice klasy 00 i 0 powinny zosta¢ skontrolowane przez ogledziny w celu
wykrycia uszkodzen i peknie¢. Rekawice intensywnie eksploatowane zaleca sie bada¢ co 3 miesigce.

TRANSPORT/ PRZECHOWYWANIE

Rekawice nalezy transportowaé i przechowywaé w oryginalnym opakowaniu. Rekawice nalezy przechowywacé w
ciemnym, suchym pomieszczeniu o temperaturze 5°- 35°C, z dala od zrédet Swiatta, a takze od urzadzen wytwarzajgcych ozon,
nie pofatdowane i nie zgiete.

SPRAWDZENIE PRZED UZYTKOWANIEM

Przed uzyciem nalezy skontrolowac stan rekawic wewnatrz i na zewnatrz przez ogledziny oraz sprawdzi¢ szczelnos¢
przez napompowanie. Nie nalezy uzywac¢ rekawic uszkodzonych lub nieszczelnych. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci co
do stanu rekawic nie nalezy ich uzywac lecz poddaé badaniom kontrolnym. Jesli rekawice zostaty zamoczone lub zawilgocone
nalezy je starannie wysuszy¢ w temperaturze nie przekraczajacej 65°C i pokry¢ talkiem.

CZYSZCZENIE

Jezeli rekawice zostang zabrudzone takimi substancjami, jak np. smota lub farba, to pokryte nimi czesci nalezy
niezwtocznie przetrze¢ odpowiednim rozpuszczalnikiem, unikajac jego nadmiaru, ale bez uzycia szczotki, papieru $ciernego lub
ostrych narzedzi. Do usuniecia tych substancji nie nalezy stosowac nafty, benzyny, ciektej parafiny, toluenu lub ksylenu.
Nastepnie rekawice nalezy umy¢é mydtem i wodg w temperaturze nie przekraczajacej 25°C, a po umyciu wysuszyé.

KONTROLNE BADANIA OKRESOWE

Badania kontrolne rekawic nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-EN 60903:2006. Rekawice klasy 1, 2 i 3 powinny
zosta¢ poddane badaniom elektrycznym, podczas gdy rekawice klasy 0 i 00 powinny zosta¢ skontrolowane przez ogledziny, w
celu wykrycia uszkodzen lub peknie¢. Rekawice intensywnie eksploatowane zaleca sie badaé co 3 miesigce.
Firma SECURA B.C. wykonuje badania kontrolne rekawic oraz innego sprzetu elektroizolacyjnego na
skomputeryzowanym stanowisku badawczym.

UTYLIZACJA

Rekawice uszkodzone lub wycofane z eksploatacji nalezy poddaé utylizacji w spos6b odpowiedni z przepisami
obowigzujacymi w danym kraju.

UWAGA: Rekawice sg wykonane z lateksu naturalnego i moga by¢ przyczyng alergii. Do pracy z rekawicami zaleca sie wktadki
przeciwpotne lub preparat firmy SECURA B.C.: SECOSAN AC - krem ochronny do rak Producent udziela gwarancji na
rekawice klasy 00, 0 na okres 12 miesiecy, a na rekawice klasy 1, 2 i 3 na okres 24 miesiecy.
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SECURA:;
Centralny Instytut Ochrony Pracy ul. Prochowa 42, 04-388 Warszawa
Panstwowy Instytut Badawczy tel. (0-22) 813 45 69; fax. (0-22) 813 29 49

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa http://www.secura.com.pl



